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INFORME DE MONITOREO DURANTE LA ESTANCIA
“Vinculacion de Cientificos y Tecndlogos”
Componente Il - Fortalecimiento del Capital Humano para 1+D

0. IDENTIFICACION DE LAS INSTITUCIONES DE ORIGEN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA
0.1.1 Nombre de la institucién de origen: Universidad Nacional de Asuncién
0.1.2 Nombre de la institucién de destino: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

1. IDENTIFICACION DEL PROFESIONAL

1.1 Nombres: Silvia Susana Apellidos: Trigtiis Vargas
1.2 Ciudad/Pais de destino: Porto Alegre/Brasil

1.3 Area de la ciencia: Ciencias Naturales y Exactas

1.4 Correo electrénico: vaniaraziel@gmail.com

1.5 Cédigo de Postulacién/adjudicacion: PVCT15-324

2. PERIODO DE LA ESTANCIA
2.1 Duracién del periodo de estancia:
Desde: (14/01/2016)  Hasta: (12/02/2016)

2.2 lavinculacion realizada es: ( ) Investigativa  (X) de transferencia tecnoldgica

3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA. Describa en detalle
las actividades realizadas durante la estancia de vinculacién hasta la fecha.

Semana_1: Participacidon en curso de Microscopia Electronica de Barrido, en caracter de

oyente. Preparacion de muestras para lera. sesidon de microscopia electrénica de barrido.
Muestras: 1

A: Fago SBP/Cd1A

B: Fago SBP/Cd1A + Cd

C: Fago SBP/Cd/pet28b 2 + Cd

La preparacion se hizo colocando directamente sobre una membrana de celulosa, una gota
de las muestras a analizar. Se dej6 secar y luego se envié a metalizar con oro. Seguidamente
se realizoé [a 1era. sesién de microscopia.

Semana 2: Estudio de protocolos. Preparacién de muestras segun protocolo de preparacién
de muestras bioldgicas.

Se procesaron las muestras:

A: Fago SBP/Cd1A

B: Fago SBP/Cd1A + Cd

C: Fago SBP/Cd/pet28b 2 + Cd

Paso 1: Fijacion

Paso 2: Lavado

Paso 3: Secado por punto critico de CO,
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Semana 3;

Paso 4: Metalizacion con plata

Paso 5: 2da. sesion de microscopia electrdnica de barrido

Prueba de fago SBP/Cd1A con nanoparticulas de oro, magnetita y preparacion de muestra
(Fago SBP/Cd1A) para 3ra. sesidn de microscopia electrénica de barrido.
Paso 1: Fijacidn de fago a magnetita

Semana 4:

Paso 2: Lavado

Paso 3: Secado a temperatura ambiente

Paso 4: Metalizacion con plata

Paso 5: 3ra. sesién de microscopia electrénica

Preparacién de muestra (Fago SBP/Cd1A) para ensayo de voltametria ciclica.

4. RESULTADOS OBTENIDOS HASTA LA FECHA. Explique con detalle los resultados
obtenidos a partir de la vinculacion realizada hasta la fecha.

Semana 1: Se participd como oyente del curso de microscopia electronica mencionado.

En la 1ra. sesion de microscopia se tomaron fotos solamente de la muestra B. No pudo
observarse con buena resolucién la estructura filamentosa del fago, aunque el EDS indica
que en la regidn observada hay carbono que podria corresponder al fago estudiado y
también se detectd Cd, que era lo esperado.

En la muestra A no pudo distinguirse la estructura filamentosa del fago ya que éste se
confundia con la estructura de la membrana utilizada como soporte. Debido a esto se
sugirié cambiar el protocolo de preparacién de muestras.

No dio tiempo de analizar la muestra C debido a que también se debia analizar las muestras
correspondientes a trabajos del laboratorio de destino.

Semana 2. Debido a los resultados obtenidos con la 1ra. sesién de microscopia, se decidio
cambiar el protocolo de preparacion de muestras. De esta manera, las muestras fueron
procesadas segun un protocolo de preparacion de muestras bioldgjcas.

Semana 3: Se realizé la metalizacion de las muestras con plata. Durante la 2da. sesion de
microscopia se observé sélo la muestra B y se obtuvieron dos fotos donde se distinguié
mejor la estructura esperada del fago, aunque no se logré enfocar la imagen y no se logré
distinguir una estructura definida del fago con el cadmio. No se realizé un EDS debido a que
el area superficial a analizar era muy pequefia y ademas la sefal del Cd es solapada por la
sefial de la Ag. Si bien no se registré en imagen, se vieron bacterias en la muestra. Esto era
esperado ya que cuando se hizo la filtracién del fago SBP/Cd1A en la universidad de origen,
se usé un filtro no estéril.

Al final de esta semana se realizaron los ensayos de fago conﬁnanoparticulas de oro y
magnetita. Pudo observarse que el fago SBP/Cd1A agrega nanoparticulas de oro ya que al
entrar en contacto con la solucién coloidal de oro produjo un cambio en la coloracién del
mismo. Al entrar en contacto el fago SBP/Cd1A con la magnetita también produjo un
cambio en su organizacion espacial. Debido a esto se decidié utilizar la magnetita como
herramienta que facilite la separacién del fago del resto de bacterias que quedaron en
solucién, de modo a obtener un fago mejor purificado. !

Semana 4: En la 3ra. sesién de microscopia se hicieron 8 fotos y 3 FDS. No se logré observar
un filamento como el observado en la 2da. sesién de microscopia.

Obs.: EDS: Energy-dispersive X-ray Spectroscopy.



J

WM ATAR AL RAYTY BRBUA 1. (TR SRMTITOLLO DE L8 CAGSITA Y TECACLOGHI

CONACYT

Se estima que las estructuras filamentosas observadas corresponden a estructuras
formadas por el fosfato.

En el primer EDS se detecté Fe y O que corresponden a la magnetita, P y Na en gran
cantidad, que corresponden al buffer empleado en la preparacion de la muestra; y una
pequefia cantidad de C, lo que podria indicar que el fago estd presente pero no logra
observarse en la imagen.

En el segundo EDS ya no se detect6 C, sdlo Fe y O en gran cantidad y menor cantidad de P
y Na. En el tercer EDS se detecto gran cantidad de Fe.

En los voltamogramas ciclicos obtenidos luego de las mediciones con el potenciostato
pudo observarse que cuando esta presente el fago sobre las nanoparticulas de Au/Fe;0,,
hay un aumento significativo de la corriente anddica.

5. Mencione, en caso de que hubiera, los inconvenientes o dificultades presentados hasta
la fecha.

Durante la tercera y cuarta semana se presentaron feriados que redujeron los dias
disponibles para la realizacion de los ensayos.

La inseguridad en el Campus do Vale durante el receso de verano impidié que las jornadas
de trabajo fueran de 8 horas y por ende, las mismas resultaron menos productivas.

Se desconocia que el microscopio electrénico empleado para el andlisis de las muestras no
es de alta resolucién, lo que impidié obtener imagenes mas concluyentes.

6. CONCLUSIONES de la actividad realizada hasta la fecha.

Se recomienda continuar en la busqueda del mejor protocolo para la preparacién de
muestras a ser analizadas por microscopia electrénica de barrido.

Se requerira de mejores fotos para determinar la estructura que forma el fago
recombinante con el cadmio. De modo a mejorar la purificaciéuh de la muestra, la Dra.
Arguello ha accedido a enviar magnetita al laboratorio de Biotecnologia de la Facultad de
Ciencias Quimicas de la UNA, de modo a preparar fagos mas puros que puedan usarse
tanto para ensayos de voltametria como en microscopia.

Se sugiere continuar con los experimentos de voltametria ciclica ya que el primer ensayo ha
dado resultados promisorios.

7. Observaciones Finales

A este informe de monitoreo deberd de anexar Fotos de las actividades que realiza
durante la estancia para la publicacion en la pdgina web del CONACYT.
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ANEXO

Resultados de primera sesion de microscopia
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Preparacion de muestras segun protocolo de preparacién de muestras bioldgicas
Colocacién de poli-lisina sobre laminilla Adicién de muestra para su adhesion a laminilla

Secado por punto critico del CO;

Lavado de las muestras
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Secado

Muestras secas

Muestras listas para ir a metalizacion

Resultados de segunda sesidn de microscopia
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Ensayo de fago SBP/Cd1A con nanoparticulas de Oro

Ensayo de fago SBP/Cd1A con magnetita
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Resultados de tercera sesion de microscopia

Obs.: En este informe se presentan solo 3 de las 8 imagenes que se capturaron.
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Electron Image 1
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